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Prifbericht: 3mm Drahtseil mit gepressten Pressklemmen von 14 Pressklemmenzange

Prifbericht Nr.: 200715-3 Prifzeitraum: 15.07.2020

Auftraggeber: Drahtseile24 GmbH Prifer: Ingo Witthuhn

Aufgabe: Zugversuche an Drahtseil Prifgegenstand: 3mm Drahtseil, 3mm Pressklemmen
Versuchsanordnung

Diese Versuchsreihe beschreibt Zugversuche an Drahtseilen mit verpressten Aluminium Pressklemmen DIN EN 13411-3

durch Pressklemmenzange.

Es soll untersucht werden, welche Versagungskréfte die hier beschriebenen Drahtseile erreichen.

Es wird ein Zugversuch mit jeweils einem neuen Drahtseil der beschriebenen Serie durchgefiihrt. Kennzeichnung: ohne

Drahtseil und Verarbeitung: 3mm, 6x19+FE, 1.960N/mm? MBK 5,42kN

beidseitig mit Schlaufe, Aluklemme 3mm und 14“ Pressklemmenzange mit der mittleren (2) Presssmulde dreimal verpresst
Material: Drahtseil galvanisch verzinkt, Klemme: Aluminium 3mm

Anzahl Zugversuche: Es wird ein Zugversuch in einem Diagramm durchgefihrt.

Die Durchfuihrung der Zugversuche erfolgt mit einer Universalprifmaschine Typ Zwick 1478,

max. Belastung 100kN, Genauigkeitsklasse 1, bestuckt mit Kraftsensor 100kN, Messrate: 50Hz

Zugversuch Nr. 1:
Drahtseil 3mm, 6x19+FE, dreimal verpresst, Klemmenmalf3: 6,45mm x 14,4mm,
Einspannlange ca. 450mm, Ch. 03720, MBK 5,42kN,

Messgeschwindigkeit: Schnelle Ubersetzung ¥ = 62,5mm / Min.Messgeschwindigkeit: Schnelle Ubersetzung ¥ = 62,5mm / Min.

Ergebnis: Seil aus Klemme gezogen bei 6,25kN — MBK von 5,42kN Uberschritten.
Max. Nutzlast 80kg bei funffachem Sicherheitsfaktor.

Ingo Witthuhn, Geschaftsfihrer
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